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Szakmai ajanlas kéregerdsitett ipari padlok garancialis kotelezettségeihez

A padidfeliilet szindrnyalata

Az ipari padldk kedvezéen mérsékelt anyagkoltségl (300-700 Ft/m?) kéregerdsité réteggel torténd
ellatdsa a padozat mdszaki tulajdonsagainak javitasat célozza. A kéregerd@sités kizardlagos funkcioja a
fellleti kéreg keménységének, kopasallésdganak novelése, a pormentesség biztositdsa. E mUiszaki
szempontok megvaldsuldsan tul esztétikai kovetelmények a padléfelilettel szemben nem
tdmaszthatdk. A kéregerGsitd szdrazhabarcsok kézi vagy gépi szérdsdval, ezen anyagok habarcsos
eljarassal torténé felhordasaval, tovabba a folyékony fellletkeményiték feliiletbe impregnalasaval
célzottan nem érheté el a padléfeliilet egyontetli szindrnyalata. A cementkotésl padldfeliletek
kiilonb6z6 szinarnyalata, foltossdga természetes anyagtani jelenségek eredménye, azaz nem a
bedolgozott anyag hibajara és nem a kivitelez6 hibas munkavégzésére vezethet6 vissza. A mdszaki
ismeretek jelenlegi szintjén az ipari padlék fellletének egységes, egyOntetl szindrnyalata csak
m(igyanta bevonatokkal érhet6 el célzott mdédon.

Hibds kéregerdsités foltszerii javitdsa

A szdrazhabarccsal kéregerGsitett ipari padldkon a kopdréteg kisebb-nagyobb mérték(i levalasa a
monolitikus padlokészitési technolédgiak jelenleg célzottan még nem elkeriilhet6 hibaja. E probléma
garantalhatd elkeriilése teljes mértékben véltozatlan tulajdonsagu alapanyagokat, keverési, szallitasi,
bedolgozasi technoldgidkat és kornyezeti korilményeket (pl. a kornyezd levegd stabil, valtozatlan
hémérséklete és pdaratartalma) igényel; melyekre nincs rahatdsa a gyarté és a kivitelez6
vallalkozasoknak, ill. e feltételek a gyakorlatban sem teljesithet6k. Mindezek mellett a meghibasodott
kéregerGsités szakszer(i javitasa a kivitelez6 feladata. A javitas foltokban szabalyos derékszogl
négyszog, vagy a levalds konturjait kdveté szabalytalan foltban torténhet (az utdbbi az ajanlott).
A javitott felllet mechanikai jellemz6i (kopdasallésag, szilardsag) nem lehetnek gyengébbek, mint az
eredeti kopdrétegé. Anyagtani és kivitelezéstechnoldgiai okok miatt a foltszerU javitds szinarnyalata
torvényszerlien eltér az eredeti kéregerdsitett felllet szindrnyalatdtdl. Az azonos szinarnyalat
célzottan el nem érhet&sége miatt nem érvényesithet6k mindségi kifogasként esztétikai szempontok
a cementkotésl ipari padloknadl, ill. azok javitasdnal. M(szaki tekintetben a foltszer(i javitds az
Uzemszer(d haszndlati értéket nem csokkentd, szokasos technoldgiai eljaras. Az ilyen javitds nem
szolgalhat okként az értékcsokkentett atvételre, vagy az atvétel megtagadasara.
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Hibds kéregerdsités teljes feliileti javitdsa

Ha a kéregerGsités levalasanak mértéke eléri, ill. meghaladja az 6sszfellilet 20%-at, akkor a javitast a
teljes, egybefiigg6 padldfeliileten el kell végezni. Ez térténhet miigyantabevonat felhordasaval vagy a
teljes kéregerGsités lecsiszoldsdval. Mdszaki-tartdssagi szempontbdl célszerlbb -ugyanakkor
tobbnyire joval koltségesebb- az ilyen problémdak megolddsdra kifejlesztett, a padlofeliilet értékét,
tartdssagat jelentésen megnovelS csiszolasos-impregnaldsos technolégia. Az ilyen javitas a
gyakorlati-m(iszaki paramétereket tekintve (felllet kopdsa, porzdsa) kedvez6bb eredményt ad az
eredeti kéregerGsitésnél. Amennyiben a padldbeton szilardsagi jellemz6i megfelelnek a tervezettnek,
de a kéreger@sités levalasanak mértéke meghaladja a jelen ajanldsban maximalt 20%-ot, akkor a
teljes fellilet csiszolasos technoldgidval torténd javitdsa a kivitelez6 sajat koltségvallaldsa esetén a
megrendel$ daltal nem kifogadsolhatd és nem szolgalhat okként értékcsdkkentett atvételre, vagy az
atvétel megtagaddsara, vagy az ipari padld bontdsara és Ujbdli elkészitésére.

Ez a szakmai ajanlas felhasznalhatd és meghivatkozhatd a kiilonb6z6 szerz6désekben, szakértésekben.
A szakmai ajanlas egyes részeinek kiragaddsa, valtoztatasa csak a kiadé engedélyével.
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